
Горячее цинкование крупногабаритных
металлоконструкций

Горячее цинкование применяется для защиты от коррозии металлоконструкций
путем погружения их в расплав цинка. Горячему цинкованию подвергаются:
низкоуглеродистая сталь (составляет до 90 % поставляемых конструкций),
низколегированные стали типа 09Г2С и 10ХСНД, сталь горячекатаная или
холоднокатаная, сталь толщиной 0,7 мм и более, серый и ковкий чугуны после
проработки с технологом производства горячего цинкования.
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